
Раствор полимерный с добавкой Оптитрол-С 15 кг/мKCL 3

Образец №1, Кпр = 152 мД, Кп = 19%.
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Объем профильтрованного флюида, мл
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Обратная проницаемость %75

Кпр = мД26,8

Кпр = мД35,8

Продавливание раствора ч
Т Р атм
Собрано мл керосина20

Давление отрыва глинистой корки - атм.2,7

2
=60° =105

Собрано мл керосина и20
20 мл фильтрата бурового раствора


